H TET [TH A TEST MIERNIKOW GRUBOSCI LAKIERU

» Grubosciomierze

Jak uz

ac testerow?
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pozwalaja oceni¢ stan
nadwozia: orientacyjng
liczbe powilok lakieru

i gruboé¢ szpachli.

Stan powtoki
lakierniczej mowi
wiele o nadwoziu, ale

peina ocena jego kondycii

wymaga rowniez
uwzglednienia innych
czynnikow

Wielki test ,,

ierzenie

Zaden z przetestowanych przez ,AS" miemikow

grubosci lakieru nie okazat si¢ bezuzyteczng
zabawka. Ale nie wszystkie mozna polecic

o testu grubo$ciomierzy la-

kieru stanelo 7 kupionych

przez redakcje urzadzen

w bardzo réznej cenie. Byt
to zabieg celowy — chcieli$my si¢
przekonad, ile naprawdg trzeba za-
placi¢ za przyrzad, ktéry uchroni
przed kupnem ,strucla”.

Ocenili$my doktadnoé¢ dziatania
oraz wygode uzytkowania 5 gru-
bosciomierzy elektronicznych oraz
2 tester6w dynamometrycznych
(zbudowanych z prostego dynamo-
metru wyposazonego w magnes).

Podczas oceny wynik6w pomiaru
i przydatnosci poszczegélnych
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» Biad popelniany przez znakomita wigkszos¢ amatorow to pieczolowite
sprawdzanie testerem wszystkich elementow poszycia karoserii przy jedno-
czesnym zapominaniu o elementach konstrukeyjnych. Tymczasem podwaojna

albo i grubsza warstwa lakieru na blotniku moze byé po

prostu skutkiem przesadnej dbalosci o urodg auta {usu-
wanie drobnych szkéd parkingowych), a drzwi moga

) & pochodzic z innego pojazdu. Wazniejsze jest wigc

urzadzen uwzglednilismy czynnik,
z ktérego nie zawsze zdaja sobie
sprawe korzystajacy z nich amato-
rzy: dobry grubos$ciomierz powi-
nien dziata¢ przynajmniej przy-
zwoicie takze podczas pomiaru
grubosci powloki na grubej blasze
(np. progu czy shupku nadwozia).
Z drugiej strony dla amatora oce-
niajacego stan samochodu przed
zakupem nie ma wiasciwie znacze-
nia, czy grubo$¢ powloki lakierni-
czej na blotniku wynosi 110 czy
130 mikrometréw. Wazne jest nato-

ustalenie, czy lakierowano elementy naprawiane tyl-
ko po powaznych koliziach: siupki (porownajmy obie
, strony pojazdu), progi, podioge bagza.nika itd.

.-r-F

miast, by przyrzad niezawodnie
pokazywal, ze warstwa lakieru na
innym blotniku jest 0 40 czy 50 mi-
krometréw grubsza, a na tylnej kla-
pie — nawet dwa razy grubsza.
Uwzgledniajac ten punkt widze-
nia, bardzo pozytywnie zaskoczyly
nas wyniki pomiaréw uzyskane
przy uzyciu dynamometrycznego
grubosciomierza Auto Lak Test.
W handlowym zestawie otrzymali-
$my dwa testery, w tym jeden z pa-
miecia mechaniczng. W szczeg6l-
nosci ten drugi pozwalat P> str. 30



WARTO WIEDZIEC

Dwie
porady

1 Gruba warstwa szpachli w dol-

| Akcesoriow do auta szukaj na www.auto-swiat.pl w zaktadce: baza firm pkt.pl >
A—

« Drzwi tez mozna spraw-
dzic, ale o aucie dowiemy
sie naprawde niewiele.

nej czesci drzwi starych samo-
chodéw oznacza, Ze drzwi te
mozemy traktowac jako nadajgce sie
do wymiany. Naprawy tych elementow
skutkuja na bardzo krotko.
Warto starannie zbada¢ gru-
2 bosciomierzem okolicg pola
numerowego. Moze to zdema-
skowac prace, ktdre wykonano w celu
Ukrycia przespawania blachy z nume-
rem VIN z innego samochodu,

» Bardzo wazne jest sprawdzenie, czy naprawiano elementy
konstrukcyjne (progi, stupki) oraz podioge kabiny i bagaznika.

» Cena; 339 zi
Elektroniczny tester pokazujgcy wynik
pomiaru na wy$wietlaczu diodowym
w 7 przedziatach: 0-150; 150-200;
200-350; 350-500; 500-1000,
1000-1200, pow. 1200 pm,
www.elmetron.com.pl
Umiarkowana cena, male roz-
miary i masa przyrzadu, precyzja
dziatania w zupeinosci wystarczajaca
do okreslenia, czy i jak dany element
naprawiano, wodoszczelna obudowa.
x Brak liczbowego wyniku pomiaru
— tylko orientacyjne wskazanie
grubosci lakieru | szpachli, dziata tylko
na podiozu magnetycznym (stali).
NOCENA: ® @ @9 CO0O
Polecamy do amatorskiego sprawdza-
nia stanu karoserii.

» Cena: 1400 zi
Kieszonkowe narzedzie elektroniczne
do pomiaru grubosci lakieru i szpachli
na stalowych blachach karoseryjnych.
WyposaZone w sygnalizacje utraty ka-
libracji fabrycznej.
www.elmetron.com.pl
‘/Mahe rozmiary i masa przyrzadu,
wodoszczelna obudowa pozwala-
Jaca na prace w zlych warunkach po-
godowych, dobra zgodnosé wynikow
pomiaru z miernikiem referencyjnym.
x Niewielki, mato czytelny wyswiet-
lacz bez podéwietlenia, zanizone
wyniki pomiaréw na grubych blachach,
wysoka cena, tylko na blachy stalowe.
»OCENA: @ ®@®@®9CO
Wygodne, ale drogie narzedzie do po-
miaru grubosci lakieru w terenie,

Elmetron MG-101 Elmetron MG-105 Auto Lak Test Lack-test 200

» Cena: 85 zi
Sprzedawany w jednym opakowaniu
zestaw dwu testerow dynamometrycz-
nych, z ktorych jeden wyposazany jest
w mechaniczny uklad pamigci wyniku
ostatniego pomiaru. Zakres pomiaro-
wy: 0-900 pm.
V Zaskakujaco dobra zgodnosé
wynikow pomiaru ze wskazania-
mi miernika referencyjnego (szczegdl-
nie testera z pamigcia), bardzo dobry
stosunek wartoci do ceny.
x Tylko orientacyjne wskazanie
arubosci lakieru i szpachli, dziala
tylko na podlozu magnetycznym (stali),
kiopotliwy odczyt wynikéw,
DOCENA: @@ @O Q0O
Poszukujacemu auta dla siebie wy-
starczy w zupelnosci.

S

» Cena: 20 zt

Prosty tester dynamometryczny

2 magnesem neodymowym. Nie ma

skali pozwalajacej na zmierzenie gru-

bosci lakieru, przeznaczony tylko do

orientacyjnej oceny stanu karoserii.

www.tester-lakieru.pl

“Bardzo niska cena, skuteczno$é
dziatania pozwalajaca na wykry-

cie blach wielokrotnie malowanych

i pokladdw szpachli.

x Wylacznie bardzo orientacyjne
wskazanie grubosci lakieru

i szpachli, bardzo kiopotliwy pomiar

i odczyt wynikéw, dziafa tylko na pod-

lozu magnetycznym (stali).

»OCENA: @O OO00

Polecamy kupujgcym auto, ktorzy nie

majq innego przyrzadu.
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Jak testowalismy?

» Wskazania testowanych grubosciomierzy porownywalismy z odczytami

z profesjonalnego przyrzadu QuadNiX 1500, ktory udostepnilo redakeji Pol-
skie Towarzystwo Ubezpieczen (dzigkujemy!). Do dyspozycji mielismy plytki

kalibracyjne dolaczone do gruboscio-
mierzy MG-411 i MGL4 oraz przyrzad
wykonany z elementow stalowych
roznej grubosci {dzigkujemy Pracow-
ni Szyldéw ,,Swiezo Malowane” z Ko-
hytki k/W-wy). Sprawdzalismy tez
wyniki pomiaru w trzech punktach
‘wyznaczonych na samochodzie mar-
ki BMW: na dachu i biotniku z orygi-
nalnym lakierem oraz na naprawia-
nej blacharsko klapie bagaznika.

Tylko jeden
z badanych mierni-
koéw nadaje sie do po-
miaru grubosci powtoki
na blasze aluminiowej.
A takich aut jest co-
raz wiecej!

P na zupehie precyzyjny pomiar
grubosci powloki lakierniczej,
w praktyce nie gorszy chyba od te-
stera elektronicznego MG-101.
W kazdym razie, korzystajac z tego
taniego urzgdzenia, mozna bez
zadnego problemu wyszuka¢ na
karoserii miejsca naprawiane oraz
wielokrotnie lakierowane, a o to
przeciez w koticu chodzi.

Oceny pozytywne — od dostatecz-
nej do celujgcej —wystawiamy row-
niez wszystkim miernikom elektro-
nicznym. Nad testerami dynamo-
metrycznymi géruja one fatwoscia
przeprowadzania pomiaréw, ktére
nie wymagaja od uzytkownika
wiekszej ,,precyzji reki”. Zwracamy
jednak uwage na réznice cenowe.

A jedli juz przy tym jeste$my
— po zakupieniu grubo$ciomierzy
w sklepach narzedziowych w War-
szawie i okolicach zorientowali$my
sie (wchodzgc na strony interneto-
we ich producentéw), Ze marze
handlowe w wypadku tego rodzaju
urzadzen sa bardzo duze. Czytelni-
kom pragnacym naby¢ ktérykol-
wiek tester polecamy wiec zdecy-
dowanie zakupy w internecie. AJ

» Najuwazniej przy-
gladaliémy sig wyni-
kom pomiaréw na ele-
mentach nadwozia:
dachu, blotniku oraz
naprawianej juz klapie |

* bagaznika.

| £
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ProdigTech GL-1

» Cena: 180 zt
Elektroniczny miernik z podwietlanym
wy$wietlaczem LCD, wyposazony
w pamie¢ 30 ostatnich pomiarow.
Zasilanie bateryjne. Zakres pomiarowy
od 0 do 1100 pm.
www.prodig-tech.pl

Niska cena, niewielkie rozmiary

i masa przyrzadu, dostateczna
zgodno$c ze wskazaniami miernika re-
ferencyjnego, mozliwos¢ kalibracii.
x Bardzo nieczytelny (malerikie cy-

ferki) i Zle umieszczony wySwiet-
lacz, nieco zawyzone wyniki pomiarow,
nie dotgczono plytek do kalibracii, po-
miar tylko na blasze stalowej.
DOCENA: @ @@ OO0
Polecamy tylko do amatorskiego
sprawdzania stanu karoseril.

Elmetron MG-411

» Cena: 1600 zi
Elektroniczny miernik grubosci lakieru
Z sondg na przewodzie i wyswietla-
czem LCD. Zasilanie bateryjne i zasi-
lacz. MoZliwos¢ zatrzymania wyniku
pomiaru na wyswietlaczu.
www.elmetron.com.pl
V Bardzo dobra zgodno$¢ wynikow
pomiardw ze wskazaniami urza-
dzenia referencyjnego, moliwosc sa-
modzielnej kalibracji (dofaczono plytki
kalibracyjne), znakomity, czytelny wy-
Swietlacz, wodoszczelna obudowa.
x Nieco zanizone wyniki pomiarow
na grubych blachach, dos¢ wy-
soka cena, tylko blachy stalowe.
DOCENA: @ @9 @9 O
Polecamy potrzebujacym solidnego
sprzetu pomiarowego.

Elmarco MGL4 Auto

» Cena: 750 zi

Elektroniczny miernik z sondq na prze-

wodzie do pomiaru na stali i alumi-

nium. Zasilanie akumulatorowe, zasi-

lacz. Zakres od 0 do 1500 pm. Mozli-

wos¢ kalibracji, pamig¢ wynikow.

www.elmarco.net.pl

“ Bardzo dobra zgodnosc wynikow
pomiaréw ze wskazaniami mier-

nika referencyjnego, mozliwos¢ samo-

dzielnej kalibracii (sq plytki), automa-

tyczne wykrywanie blachy aluminiowej,

wyéwietlacz z podéwietlaniem, pamigc,

Swietny stosunek warto$ci do ceny.

x Trudno wskazac na tle innych
miernikow,

»OCENA: @@ 000 @

Polecamy wszystkim — zawodowcom

i ambitnym amatorom.
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